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Bei der Anwendung der europdischen Regelwerke fiir die Berechnung, Konstruktion und Ausfiih-
rung von Tragwerken aus Stahl ist eine Vielzahl von Festlegungen zu treffen. Schnittstellen ergeben
sich bei der statisch-konstruktiven Bearbeitung, der Herstellung und der Baulberwachung. Insbe-
sondere aufgrund der im Stahlbau Ublichen Vergabe von Teilen der Ausfuhrungsplanung an den
Hersteller ist eine klare Definition dieser Schnittstellen bzw. des Umfangs der jeweils zu Gbergeben-
den Informationen erforderlich.

Hinsichtlich der Vollstéandigkeit und Prifféahigkeit von Standsicherheitsnachweisen liegt umfang-
reiche Literatur vor, auf die an dieser Stelle hingewiesen wird. Gleiches gilt fir die Erlauterung und
Kommentierung der Festlegungen selbst.

Im Folgenden wird daher der Mindestumfang der im Rahmen der technischen Bearbeitung zur Ver-
figung zu stellenden Informationen definiert. Dabei wird zwischen Festlegungen bei der Tragwerks-
planung bzw. bei der Werk- / Ausflihrungsplanung unterschieden. AuBerdem werden die wesentli-
chen Anforderungen an den Fertigungsbetrieb aufgelistet; diese sind im Rahmen der Baulberwa-
chung stichprobenhaft zu tUberprifen.

Festlegungen im Rahmen der Tragwerksplanung
- Ausflihrungsklasse EXC

- Werkstoffe, ggf. unter Berticksichtigung von DIN EN 1993-1-10, ggf. Vorgaben zum Vorwéarmen,
Hdéchstwert der Streckgrenze und Mindestkerbschlagarbeit bei plastischer Bemessung

- Besondere Anforderungen an Toleranzen (sofern standsicherheitsrelevant), ansonsten gelten
die grundlegenden Toleranzen

- Korrosionsschutz (sofern standsicherheitsrelevant), ansonsten Festlegung durch AG / Konstruk-
teur / Hersteller

- Kerbfélle

Festlegungen / notwendige Angaben im Rahmen der Ausfiihrungsplanung/Werkstattplanung
- Ausfiihrungsklasse EXC (gemaB Vorgabe TWP oder Vertrag)

- Werkstoffe, ggf. unter Berticksichtigung von DIN EN 1993-1-10, ggf. Vorgaben zum Vorwarmen,
Hoéchstwert der Streckgrenze und Mindestkerbschlagarbeit bei plastischer Bemessung

- Toleranzen

- Korrosionsschutz

- Anziehen planm&Big vorgespannter Schrauben

- Konstruktionsdetails entsprechend der vorgegebenen Kerbfalle
- Bewertungsgruppen nach DIN EN ISO 5817

Anforderungen an die Herstellung
- Der Hersteller muss tber ein zertifiziertes System der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK)
geman DIN EN 1090-1 verfligen. Das gilt insbesondere fir SchweiBbetriebe.

- SchweiBbetriebe missen lber entsprechend qualifizierte SchweiBaufsichtspersonen verfligen.
In den Ausfihrungsklassen EXC2 bis EXC4 reicht das Vorliegen von Prufbescheinigungen far
die jeweiligen SchweiBer alleine nicht aus.

- Eine wesentliche, die Fertigung begleitende Aufgabe des Herstellers ist die Erstellung der Do-
kumentation geman DIN EN 1090-2; dabei hangt der Umfang von der Ausflhrungsklasse ab.
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